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El uso de las mediciones objetivas de la lana es promovido 
por el SUL. El conocimiento por parte del productor de las 
principales características de la lana que produce en su 
establecimiento permite tomar distintas decisiones respecto 
a la orientación de la majada. A su vez, en las últimas zafras 
ha sido creciente la demanda por “datos” -del diámetro pro-
medio, principalmente- al momento de comercializar los lotes 
de lana. En la hoja coleccionable “Ovinos notas prácticas Nº 
3 titulada “Calado de fardos y bolsas” se hizo referencia a 
las normas para el muestreo de bultos. En esta, el objetivo 
es presentar los pasos que se siguen para que un lote de 
lana disponga de mediciones objetivas. 

Descripción de bultos del lote
Luego de la esquila, es importante que los distintos bultos 
(fardos o bolsas) obtenidos estén identificados. En una 
esquila con acondicionamiento de lanas, se puede obtener 
de lana vellón: vellón A (VA), vellón B (VB), vellón inferior 
(VI) y vellones con lunares (VL). De sub-productos o lana 
no vellón: pedazos (P), barriga (BGA), garreo (G) y puntas 
quemadas (PQ).
En el caso de lotes de lana sin acondicionamiento se de-
ben identificar los bultos de vellón de animales adultos y 
borregos por separado y los bultos de barriga y garreo.
El detalle de los bultos puede ser hecho por gente de cada 
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establecimiento o de la empresa de esquila. Las empre-
sas de esquila capacitadas por SUL dejan un romaneo 
al finalizar su trabajo (Figura 1). En éste se describe la 
cantidad de bultos de los diferentes tipos de lana que se 
obtiene en una esquila con acondicionamiento (Figura 1). 
En los casos que se disponga de balanza, se debe pesar 
cada uno de los bultos de los distintos tipos de lana. 

Coreo e identificación de muestras
En general son los bultos de vellón A los que se corean. 
La lana de borregos por un lado y la lana de adultos, por 
otro. Sin embargo, cuando los bultos de vellones con 
lunares (VL) o de vellones B (VB) son de consideración, 
puede resultar pertinente también su coreo. 
En el caso de lotes de lana sin acondicionamiento se de-
ben corear todos los bultos de vellón de animales adultos 
por un lado y los de borregos por otro.
El muestreo puede ser realizado por el productor o 
personal del establecimiento. Sin embargo, para que 
el resultado tenga valor comercial, el coreo de los lotes 
debe ser realizado por técnicos del SUL o por aquellas 
empresas de esquila acreditadas (grifa verde) y que –a 
su vez- estén habilitadas para el coreo. Esto, luego de 
instancias de capacitación con técnicos de esquila y del 
laboratorio del SUL, lo que da garantías a las partes de 
un estricto cumplimiento de las pautas establecidas. 
Se toman las muestras de los bultos coreados y junto a 
las tarjetas suministradas por el SUL, se envían a labora-
torio de lanas en Montevideo. En las tarjetas se detallan 
los bultos coreados y se incluyen las vías de contacto 
del productor, como ser dirección postal, teléfono, etc 
(Figura 2). 

Ejemplo de un lote
Para describir todo este proceso, se muestra en un ejem-
plo el romaneo, las tarjetas de muestreo y el certificado 
de laboratorio de un lote coreado. Dicho lote, de 6.774 
kg. en la estancia, tuvo 25 fardos de lana vellón y 12 de 
subproductos. En este ejemplo, un técnico del SUL coreó 
por un lado el vellón A de los borregos (VA BO). Como se 
indica en el romaneo, fueron 4 bultos, que pesaron 755 
kg. Como no hubo apartes por finura en la esquila, se 
envió una única muestra. 
Por otro lado, los 17 bultos que pesaron 3124 kg. y cor-
responden a la lana de las ovejas (VA OV), también en 
una única muestra. 
Junto con estas 2 muestras, se completaron las tarjetas y 
se enviaron al SUL. En este caso, se indica que se quiere 
conocer el diámetro promedio del lote y el rendimiento al 
lavado (Figura 2). Esto co-rresponde al servicio llamado 
“Conozca su lana”. 
Una vez procesado el lote, el productor recibe el certificado 
del laboratorio que resume la información de las muestras 
analizadas (Figura 3). Esto está compuesto por la lana de 
los borregos (con 25.1 µm) y la de las ovejas (con 30.1 µm 
de promedio). Como se conocen los kilos por categoría, 
el diámetro ponderado del vellón A (VA) del lote tiene un 
diámetro promedio de 29.1 µm. A su vez, un rendimiento 
al lavado del 80.6%. 
De esta forma, este lote de lana está pronto para ser co-
mercializado con la incorporación de mediciones objetivas 
de ciertas características.  
Por mayores consultas, contáctese con técnicos del 
SUL
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